Il. PRODUKTY DO WNETRZ

1. Far

SWISS

FORMULA

GLOWNE ZALETY

Farba akrylowa — Bardzo dobre krycie

do $cian i sufitow ) - Duza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie
- Na podtoza mineralne i pokryte farbami

= Przyjemne malowanie

— Doskonaty efekt

— Bogata paleta koloréw

ZASTOSOWANIE

Dyspersyjna farba nawierzchniowa do wnetrz, przeznaczona do wykonywania powtok malarskich o przyjemnej matowej optyce. Szczegdlnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania Scian i sufitéw w pomieszczeniach, suchych”
(jak np.: salon, sypialnia, przedpokéj oraz pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne). Moze by¢ uzywana zaréwno do malowania podtozy o jednolitej, badz zmiennej strukturze i barwie. Stosowana jest do malowania wszelkich typowych
podtozy mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze zwiazana powtoka, wyprawa na bazie tworzyw sztucznych. Przed nanoszeniem farby
podfoza chtonne wymagaj zagruntowania preparatem lub podktadem

DANE TECHNICZNE

Bazowy srodek wiazacy: spoiwo kopolimerowe;

Woaled

wilgotnos¢ powietrza: <80%

Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty; 0dpornosc na szorowanie na mokro: farba klasy Il (wg normy PN-

Gestosé: ok. 1,50 g/cm’; EN 13300), farba klasy | (wg normy PN-C-81914: 2002).

Kolory: biata oraz kolory wedtug wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego wzoru; Opak ia: Jednorazowe opak ie plastikowe zawierajace 2,5, 5,10 15 | produktu.

Stopien potysku: matowy; Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu w pomieszczeniu chtodnym,
Rozcieniczalnik: woda; lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem. Opakowanie napoczete szczelnie zamknac i jak najszybciej zuzyc.
Srednie zuzycie: ok. 0,25 I/m? (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim podtozu); Okres przydatnosci do stosowania: 18 miesiecy od daty produkcji podanej

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C; na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekari), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu grzybow, podtoze nalezy
oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie odkazic preparatem ALGIZID. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych nalezy wczesniej przemalowac farbg izolujaca . Wszelkie luzne, niezwiazane z podtozem
warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac. Pozostatosci farb klejowych lub wapiennych nalezy doktadnie usunac, a podtoze zmyc¢ woda. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttuscic woda z do-
datkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierownosci podtoza sa znaczne, $ciane nalezy wstepnie wyréwnac zaprawa wyréwnawcza, a nastepnie cata powierzchnie wygtadzic szpachléwka . Przy matych nierdwnosciach
mozna od razu zastosowac szpachléwke . Zastosowanie wyzej wymienionych zapraw i gtadzi powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktéw. Podtoza chtonne przed naktadaniem mas szpachlowych i/lub zapraw
wyréwnawczych nalezy zagruntowac preparatem . Swieze tynki cementowe i cementowo-wapienne mozna malowac po uptywie 3-4 tygodniowego okresu sez ia, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw.
,sucha zabudowe” bezposrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.

GRUNTOWANIE: Przed nanoszeniem farby podtoze chtonne lub pyliste (silnie kredujace) nalezy zagruntowac preparatem . Podtoza gipsowe lub ni m . Okres wysychania zasto-
sowanego na podtozu preparatu lub podktadu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Po catkownym wyschmguu naniesionego na podtoze preparatu lub podktadu
mozna przystapic do nanoszenia farby . Uwaga: Podtozy o niskiej zwilzalnosci (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powtoki malarskie) nie nalezy gruntowac, a jedynie zmy¢ woda z dodatkiem
preparatu CLEANFORCE.

PRZYGOTOWANIE FARBY: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbe mozna rozciericzy¢ niewielk iloscig wody, dodajac do pierwszego malowania 10% objetosciowych, a do drugiego 5% (przy ustalaniu
ilosci wody nalezy uwzglednic rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikagji).

NANOSZENIE: Farbe nanosic na podtoze w dwdch warstwach za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk (w tym takze metoda,,airless”). Zaleca sie zastosowanie watka malarskiego z runa owczego o dt. whosia 18 mm. Druga warstwe farby
nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Parametry natrysku urzadzeniem typu Airless:

i 2o dlbad

Producent Urzadzenie Dysza Cisnienie [bar] Filtr [mesh] Rozcienczenie [%] Wydajnos¢ [kg/min]
WAGNER ProSpray 3.21 0552-517 200 60 5415 125
TITAN Titan 450e 661-517 200 60 10 1,25
GRACO St Max 395 PAAST7 180 60 5 1,25

WYSYCHANIE: Czas schniecia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w temperaturze +20°Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Pomieszczenia zamknigte po malowaniu nalezy wietrzy¢, az do zaniku
specyficznego zapachu. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja okres wysychania farby.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebng catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna wystepowac temperatura powietrza powyzej +5°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda.

W przypadku malowania powierzchni o niekorzystnym oswietleniu zalecamy zastosowanie farby gteboko matowej lub

Wyréb spetnia wymagania normy: PN-C-81914:2002

Pprodukt posiada Atest Higieniczny PZH




